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Представниками структурного типу La4Ni3Pb4 є сполуки R4Ni3Pb4 (R = La, Ce, 

Pr) [1]. У структурі сполуки La4Ni3Pb4, приймаючи групу атомів Ni3 за окремий вузол, 
можна виділити сітки 36, сформовані атомами La2, Pb2 та Ni3, і сітки 63, сформовані 
атомами La1 та Pb1 (рис. 1). Сітки 63 практично плоскі, а сітки 36 трохи деформовані. 
Сітки двох типів чергуються між собою вздовж напрямку Z. 

 
Рис. 1. Сітки 36, сформовані атомами La2, Pb2 та Ni3, і сітки 63, сформовані 

атомами La1 та Pb1 у структурі сполуки La4Ni3Pb4. 
 

У структурі сполуки La4Ni3Pb4 можна виділити колони центрованих атомами 
La2 і Pb2 деформованих гексагональних аналогів кубооктаедрів (рис. 2).  

 
Рис. 2. Укладка колон центрованих атомами La2 і Pb2 гексагональних аналогів 

кубооктаедрів в структурі сполуки La4Ni3Pb4. 
Кожен центрований атомами La2 (Pb2) многогранник оточений з трьох сторін 

трьома такими ж многогранниками, з’єднаними з центральним многогранником 
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ребрами, подібно як у структурі Mg (ПГ P63/mmc). Завдяки значній деформації цих 
многогранників, у порівнянні з ідеальними многогранниками структури Mg, оточення з 
трьох інших положень для центрального многогранника відрізняється від трьох 
попередніх. 

У структурі сполуки La4Ni3Pb4 можна виділити фрагмент комірки, сформований 
додаванням сіток 36 і 63 (рис. 3). Таких фрагментів є три в межах одного періоду с. 
Елементарну комірку сполуки Y12Ni6Pb (СТ Sm12Ni6In, ПГ Im 3 ) [2] можна розглянути 

як ромбоедричну (a = b = c = 0,97149 нм,  =  =  = 90) і подати її в гексагональних 

осях (aг = bг = aк 2  = 1,37389 нм, сг = aк 3  = 1,68267 нм,  =  = 90,  = 120). В її 

структурі також можна виділити фрагмент комірки, подібно як і в структурі сполуки 
La4Ni3Pb4 (рис. 3). Таких фрагментів є шість в межах одного періоду с. На рис. 3 
показано спільні фрагменти в структурах сполук Y12Ni6Pb та La4Ni3Pb4. Між цими 
фрагментами існує різниця в сортах атомів та кількості атомів Ni.  

 
Рис. 3. Спільні фрагменти в структурах сполук Y12Ni6Pb та La4Ni3Pb4. 
 
Параметри комірки структури сполук La4Ni3Pb4 і Y12Ni6Pb зв’язані між собою 

співвідношенням:  
a(La4Ni3Pb4)=a(Y12Ni6Pb) 2 3/4,  
с(La4Ni3Pb4)=a(Y12Ni6Pb) 3 /2.  
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